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ABSTRACT

Earthen building technologies that introduce novel interpretations of 
traditional building methods provide significant ecological and economical 
advantages. They offer possibilities for the sustainable use of natural resources, 
and for the development of appropriate building technologies that favor small 
scale, energy-efficient, and environmentally sound architectural practices 
utilizing local resources. Behind the current rise of interest in earthen building 
technologies in various areas of the world are increasingly visible environmental 
concerns, requirements for efficient energy use, and the desire for creating 
healthy and comfortable living environments. While earthen building has 
emerged as a topic of research in diverse academic environments, in Turkey, a 
country with a rooted tradition of adobe construction, the topic has attracted 
relatively less attention. 

This book offers a model for sustainable architecture based on earthen 
building. It offers a comprehensive overview of the use of earth as a building 
material, detailing historical and contemporary earthen building technologies, 
methods of construction-oriented soil selection, and techniques of erosion 
resistant soil stabilization. At the same time, it presents the first book-length 
treatment of Alker, produced by the addition of gypsum, lime, and water 
to earth with the appropriate granulometric structure and with a cohesive 
property. Unbaked and produced on-site either as adobe blocks or by the 
rammed earth technique, it offers important economical and environmental 
advantages, and has been used in a number of small and middle-sized projects 
in various locations in Turkey. Alker is characterized by its quick setting time, 
hence preventing clay shrinkage and eliminating the need for curing and drying 
processes. Unlike traditional unbaked earthen building materials, it exhibits 
high resistance to water-related erosion. Çağdaş Yapı Malzemesi Toprak ve Alker 
details the investigations on the mechanical and physical properties of this 
building material, and presents the research and experiments on its production 
and its use in construction.
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ÖNSÖZ

Çocukluğum ve lise öğrenciliğim, babamın görevi nedeniyle Orta ve Güneydo-
ğu Anadolu’nun farklı illerinde geçti. Yaz tatillerinde babamın teftiş için gittiği ka-
saba ve köylere onunla birlikte gider, orada yaşayanların öykülerini dinler, yaşam 
koşullarını öğrenmeye çabalardım.

1943’te Yüksek Mühendis Mektebi’nden mezun olmamın ardından Çorum, Çan-
kırı, Kastamonu illeri ve köylerinde Toprak Mahsulleri Ofisi’nin buğday depo ve si-
lolarını inşa eden bir firmanın yapılardan sorumlu teknik elemanı olarak çalışmaya 
başladım; bu esnada bölge kırsalını yakından tanıdım. 1948 yazında İTÜ Mimarlık 
Fakültesi’nde asistanlığım sırasında, tüm Anadolu kırsalını kapsayan “Kerpiç Ya-
pıları İnceleme ve Bilgi Derleme” başlıklı çalışmaya katıldım. Bu çalışma sırasında 
da köylerdeki yaşam ve barınma koşullarını yakından tanıma fırsatı buldum. Bütün 
bu süreçte edindiğim bilgilerle hazırladığım Orta Anadolu’da Köy Evlerinin Yapısı 
adlı kitap 1949’da yayımlandı. Toprak yapılar konusunda yaptığım çalışmalar, bazı 
kesintilerle birlikte uzunca bir süre devam etti.

Serbest çalıştığım dönemde Kuzeybatı Anadolu bölgesindeki incelemelerimde 
yapıların kendilerine özgü bir tekniğe sahip olduğunu ve belli detaylarının çok iyi 
çözümlendiğini görmüştüm. Fakültede yürüttüğümüz Yapı Bilgisi dersi için de ya-
rarlı olacağını düşünerek, dört yaz tatilinde bölgeyi köy köy dolaştım. Ahşabı çok 
iyi tanıyan, hangi ağacın kerestesinin yapının neresinde nasıl kullanılacağını bilen 
ustaların elinden çıkmış yapıları inceledim. Yığma kerpiç yapı, ahşap iskelet kons-
trüksiyonu ve ince yapı detayları hakkında çok bilgi edindim. Yapının kurgusuyla 
ilgili bilgileri içeren Kuzeybatı Anadolu’da Ahşap Ev Yapıları adlı kitabım 1955’te 
yayımlandı. Detayları biraz daha toparlayarak yeni bir kitapta yayımlamayı arzu 
ediyordum, fakat bunu gerçekleştiremedim.

Kırsal yöre yerleşimleri ve bu yerleşimlerin sakinleriyle gelişen ilişkiler, bunun 
yanında Batı ülkelerinde edinilen bilgi birikimleri, ülke kalkınmasının ancak gelir 
dağılımının ve yurt yüzeyinde yerleşim yoğunluğunun yöresel koşullarla uyumlu, 
homojen olmasıyla sağlanabileceği kanısını güçlendirdi. Biz de ülkemizin kırsal 
yörelerinde yaşayan insanlarımızın yaşamlarının, beslenme ve barınma gereksin-
melerinin 21. yüzyıla yaraşır düzeye erişmesinin, işleyebilecekleri toprağa ve ge-
lişmiş toprak yapılara kavuşmalarıyla mümkün olacağı düşüncesindeyiz. Nitekim 
çalışmalarımızı da bu yörüngede yoğunlaştırdık. İmar ve İskân Bakanlığı’nın İTÜ 
mensuplarıyla ortaklaşa düzenlediği etkinliklere katıldık.

1975’te fakültede Malzeme Laboratuvarı’nın kuruluşunu gerçekleştirdikten 
sonra, yaptığımız ilk çalışma toprak-alçı ilişkilerinin incelenmesi oldu. Bu konuda 
olumlu bulgular tespit etmemiz üzerine, kürsüdeki arkadaşlarımla bir araştırma 
projesi düzenleyerek “MAG 505” projesi başlığıyla TÜBİTAK’a sunduk. Başvurumu-
zun kesin sonuç raporu Bilim Kurulu’nda 1980 Agustos’unda onaylandı.
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Laboratuvarda yaptığımız deneylerde toprak yapıları geliştirme yönünde elde 
ettiğimiz önemli sonuçların kırsal şantiye koşullarında uygulanma olanağını dene-
mek amacıyla 80 m2 alana sahip bir köy evini içeren projemizi hazırladık. 1983’te, 
üniversite dışından sağladığımız kaynaklarla İTÜ Ayazağa yerleşkesinde I. dene-
me evinin yapımını gerçekleştirdik. Ayrıntılarını Bölüm 8.1’de verdiğimiz bu yapım 
sürecinde, toprak-alçı karışımıyla blok üretimi, yerinde döküm yöntemi ve yapım 
tekniklerine dair önemli deneyimler kazandık. Yeni karışımın patentini almayıp 
(marka tescili yapılmıştır), ülkeye yararlı olacağı düşüncesiyle, uygulama için ge-
rekli bilgileri içeren bir kitapçık hazırladık. 1985’te yine üniversite dışından sağla-
dığımız kaynakla, bu kitapçıktan binlerce bastırarak İçişleri Bakanlığı aracılığıyla 
köylere dağıttık. 

1986 yılı başında yaş haddinden emekli oldum. YÖK Kanunu’nun o dönem-
deki hükümlerine göre, emekli olan öğretim üyelerinin çalıştıkları kurumla her 
türlü ilişkileri kesiliyor, üniversitede aktif bir rol almaları mümkün olmuyordu. Biz 
üniversitedeki arkadaşlarla, daha önce yaptığımız teorik ve deneysel çalışmaları 
sürdürerek, bu kez toprak-alçı karışımına kireç ekledik. 1995’te belli oranlardaki 
toprak+alçı+kireç karışımıyla, iş makinelerinden yararlanarak yerinde döküm yön-
temiyle aynı alanda çok sayıda evi birlikte yapma olanağını denemek amacıyla, 
benim danışman olarak katılabildiğim bir TÜBİTAK projesi hazırlandı. İTÜ Ayazağa 
yerleşkesinde, yapım süreciyle ilgili ayrıntıları Bölüm 8.2’de bulacağınız II. Deneme 
Evi’nin yapımı gerçekleştirildi. Elde edilen bulguları geliştirmek ve sektörle paylaş-
mak için dergilere makaleler yazarak, radyo ve TV programlarına katılarak, ulusal 
ve uluslararası konferanslara bildiri sunarak çalışmalarımızı sürdürdük.

MAG 505 projesiyle ilgili deneyleri, yeni kurduğumuz laboratuvarda kısıtlı ola-
naklarla ve o zaman elimizde bulunan araçlarla yapmış ve önemli sonuçlar elde 
etmiştik; fakat çözülmesi gereken bazı soru işaretleri kalmıştı. Gelişmiş araçlarla 
donatılmış bir laboratuvarda, konunun uzmanı elemanlarla o sonuçları test etmek 
ve daha önce yapamadığımız iç yapı incelemelerini yapmak istiyorduk, ama buna 
olanak bulamamıştık. Bir süre önce İnşaat Fakültesi Malzeme Bilim Dalı’ndaki 
arkadaşlarla konuyu tartışırken, uzunca zamandır var olan bir arzumu gerçekleş-
tirme, bir eksikliği tamamlama olanağı doğdu. Konuya ilgi duyan arkadaşlarla 
oluşturduğumuz ekip, hazırladığımız yeni programla çalışmaları yürüttü. İnce kesit 
incelemeleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Koruma, Uygulama ve Denetim 
Müdürlüğü laboratuvarında yapıldı. Alker karışımıyla üretilen ürünlerin kimyasal 
yapısını belirlemek, diferensiyal termik analizler (DTA) testlerini yapmak için kim-
yacı arkadaşlarla bir araştırma pojesi hazırlayarak TÜBİTAK’a başvurduk; ancak 
proje kabul edilmediğinden programın bu yönü açık kaldı. Konuyla ilgilenecek 
genç arkadaşların bu eksikliği tamamlayacaklarını umuyorum. 2013 senesinde 
İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı çatısı altında kurulan Toprak Yapılar Çalışma 
Grubu konuyla ilgili çalışmaları ve uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla çalışma 
atölyeleri ve bilgi alışverişi toplantıları düzenlemeye başladı; kamu kuruluşları ve 
sivil toplum örgütleri ile ilişkiler kurarak çalışmanın bulgularını ülke çapında yay-
gınlaştırabilmeyi ümid ediyoruz.


